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© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány 

a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 



Upozornění 
ČSN EN 10351 (42 0527) Chemický rozbor železných materiálů – Indukční spřažený plazmový opticko-
spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí – Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, 
Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda) z prosince 2011 se opravuje takto: 
Původní název normy  

„Chemický rozbor železných materiálů – Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor 
nelegovaných a nízkolegovaných ocelí – Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná 
metoda)“ 

se nahrazuje názvem 

„Chemický rozbor železných materiálů – Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor 
nelegovaných a nízkolegovaných ocelí – Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (celkový) a Sn (běžná 
metoda)“ 

Dále se opravuje ICS: 

ICS „77.040.30“ se opravuje takto: „77.140.10; 77.140.45“. 

U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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