
 

ICS 79.040 ČSN 
EN 14734 
OPRAVA 1 
49 0092 

Srpen 2023 
 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 

Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení ošetřovatelnosti 
druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo – 

Laboratorní metoda 

 

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány 

a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 



ČSN EN 14734/Opr. 1



 

 

 
EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

EUROPÄISCHE NORM 

  
 EN 14734:2022/AC 
 

 January 2023 
 

ICS 79.040 

English version 
 

 Durability of wood and wood-based products - Determination of treatability of 
timber species to be impregnated with wood preservatives - Laboratory 

method 

 

Durabilité du bois et des matériaux dérivés 
du bois - Détermination de l'imprégnabilité 

d'essences de bois par des produits de 
préservation - Méthode de laboratoire 

 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten 
- Bestimmung der Tränkbarkeit von 

Holzarten zur Tränkung mit 
Holzschutzmitteln - Laborverfahren 

This corrigendum becomes effective on 11 January 2023 for incorporation in the official English 
version of the EN. 
 
 

 
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N  
E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  
 

 

CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Brussels 

© 2023 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members. 
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier 
aux membres nationaux du CEN. 
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen 
Mitgliedern von CEN vorbehalten. 

Ref. No.:EN 14734:2022/AC:2023 E 

ČSN EN 14734/Opr. 1



EN 14734:2022/AC:2023 (E) 

2 

Contents Page 

1 Modification to 8.2, Impregnation of test specimens (standard procedure) ............................ 3 

 

ČSN EN 14734/Opr. 1



EN 14734:2022/AC:2023 (E) 

3 

1 Modification to 8.2, Impregnation of test specimens (standard procedure) 

Replace  

“or” 

with  

“and” 

in the last sentence of the fourth paragraph, to read: 

“Allow to dry for at least 24 h and until the moisture content of the test specimens is below the fibre 
saturation point.”. 
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U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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